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SOPO1 MT DIN EN ISO 17638 ja Zerstorungsfreie Priifung - Magnetpulverprifung 2017-03

SOPO1 MT DIN EN 1SO 17635 ja Zerstorurjgsfrele Prufung von Schweil3verbindungen - Allgemeine 2017-04
Regeln fir metallische Werkstoffe

SOPO1 MT DIN EN 1SO 9934 Teil 1 ja Zerstorungsfreie Prifung - Magnetpulverpriifung - Teil 1: Allgemeine 2017-03
Grundlagen

SOPO1 MT DIN EN 1369 ja GieRereiwesen - Magnetpulverpriifung 2013-01

SOPO1 MT DIN EN 10228 Teil 1 ja Zerstorungsfrelei Priifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 1: 2016-10
Magnetpulverpriifung

SOP0?2 RT DIN EN 1SO 5579 ja Zerstorungsfrele Prifung - Grunc_ilaggn fur die Durchstrahlungspriifung 2014-04
von metallischen Werkstoffen mit Rontgen- und Gammastrahlung

SOP0?2 RT DIN EN 1SO 17635 ja Zerstorurjgsfrele Prufung von Schweil3verbindungen - Allgemeine 2017-04
Regeln fir metallische Werkstoffe

SOP0?2 RT DIN EN 1SO 17636-1 ja Zerstorungsfreie Prifung von Schvv_elfz_verblndungen - Teil 1: Rontgen- 2022-10
und Gammastrahlungstechniken mit Filmen

SOP02 RT DIN EN 12681 ja GieRereiwesen - Durchstrahlungsprufung 2018-02

SOPO03 PT DIN EN 1SO 3452-1 ja Zerstorungsfreie Prifung - Eindringprufung - Teil 1: Allgemeine 2022-02
Grundlagen

SOPO3 PT DIN EN 10228 Teil 2 ja Zgrstgrung.sfrele Priifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 2: 2016-10
Eindringprufung

SOPO3 PT DIN EN 1SO 17635 ja Zerstorurjgsfrele Prufung von Schweil3verbindungen - Allgemeine 2017-04
Regeln fir metallische Werkstoffe

SOPO3 PT DIN EN 1371 - 1 ja GleBe_relwesen - Eln_drlngprufu?g - Teil 1: Sand-, Schwerkraftkokillen- 2012-02
und Niederdruckkokillengusssttick

SOPO03 PT DIN EN 1371 -2 ja GieRereiwesen - Eindringprufung - Teil 2: Feingussstlicke 2015-04
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SOP04 VT DIN EN 13018 ja Zerstorungsfreie Prifung - Sichtprifung - Allgemeine Grundlagen 2016-06

SOP04 VT DIN EN 1370 ja GielRereiwesen - Bewertung des Oberflachenzustandes 2012-03

SOP04 VT DIN EN ISO 17637 ja Zerstorungsfrelg Prufgng von Schweif3néhten - Sichtpriifung von 2017-04
SchmelzschweilRverbindungen

SOP04 VT DIN EN ISO 17635 ja Zerstorurjgsfrele Prufung von SchweilRverbindungen - Allgemeine 2017-04
Regeln fur metallische Werkstoffe
Zerstodrungsfreie Prifung der Schweildverbindungen;

SOP05 UT-Vormaterial  [AD 2000-HP 5/3 + Anlage 1 ja Verfahrenstechnische Mindestanforderungen fiir die zerstérungsfreien 2025-01
Priifverfahren

SOP05 UT-Vormaterial DIN EN ISO 16810 ja Zerstorungsfreie Prifung - Ultraschallprifung - Grundséatze 2025-01

SOP05 UT-Vormaterial DIN EN 10308 ja Zerstorungsfreie Priifung - Ultraschallprifung von Stében aus Stahl 2002-03
Zerstorungsfreie Prifung - Ultraschallpriifung von Flacherzeugnissen

SOPO05 UT-Vormaterial  [DIN EN 10307 ja aus austenitischem und austenitisch-ferritischem nichtrostendem Stahl 2002-03
ab 6 mm Dicke (Reflexionsverfahren)
Zerstorungsfreie Prifung - Ultraschallpriifung von Flacherzeugnissen

SOPO05 UT-Vormaterial DIN EN 10160 ja aus Stahl mit einer Dicke groRRer oder gleich 6 mm 1999-09
(Reflexionsverfahren)

SOPO5 UT-Vormaterial DIN EN 1SO 17635 ja Zerstorurjgsfrele Erufung von Schweil3verbindungen - Allgemeine 2017-04
Regeln fir metallische Werkstoffe
Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 3:

SOPO05 UT-Vormaterial DIN EN 10228 Teil 3 ja Ultraschallprifung von Schmiedestuicken aus ferritischem oder 2016-10
martensitischem Stahl
Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestlicken aus Stahl - Teil 4:

SOPO05 UT-Vormaterial DIN EN 10228 Teil 4 ja Ultraschallprifung von Schmiedestiicken aus austenitischem und 2016-10
austenitisch-ferritischem nichtrostendem Stahl;

SOPO5 UT-Vormaterial DIN EN 1SO 17640 ja Zerstorungsfreie Prifung - Ultraschallpriifung - Techniken, Priifklassen 2019-02

und Bewertung
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SOP06 UT-Schweil3naht [DIN EN ISO 16810 ja Zerstorungsfreie Prifung - Ultraschallprifung - Grundséatze 2025-01

SOP06 UT-SchweiRnaht |DIN EN I1SO 17640 ja Zerstorungsfreie Prifung - Ultraschallpriifung - Techniken, Priifklassen 2019-02
und Bewertung

SOP10 KB DIN EN 1SO 148-1 ja Me_tall.lscr]e Werkstoffe - Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy - 2017-05
Teil 1: Prufverfahren

SOP11 2v DIN EN 1SO 6892-1 ja Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 1: Priifverfahren bei 2020-06
Raumtemperatur

SOP11 2v DIN EN 1SO 4136 ja Zerstdrende Prifung von SchweiRverbindungen an metallischen 2022-09
Werkstoffen - Querzugversuch

SOP12 BV DIN EN ISO 7438 ja Metallische Werkstoffe - Biegeversuch 2021-03

SOP12 BV DIN EN 1SO 5173 ja Zerstdrende Prqfunge[l von Schweil3néhten an metallischen 2023-05
Werkstoffen - Biegepriifungen

SOP13 HP DIN EN 1SO 6507-1 ja Meitalllsche Werkstoffe - Hartepriifung nach Vickers - Teil 1: 2024-01
Priifverfahren
Zerstorende Prufung von Schweil3verbindungen an metallischen

SOP13 HP DIN EN ISO 9015-1 ja Werkstoffen - Hartepriifung - Teil 1: Harteprufung fur 2011-05
LichtbogenschweiRverbindungen
Zerstorende Prufung von Schweil3verbindungen an metallischen

SOP15 MU DIN EN ISO 17639 ja Werkstoffen - Makroskopische und mikroskopische Untersuchungen 2022-05

von Schweil3néhten
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